
Ausgabestände Normen und Regelwerke im Rahmen der Anwendung des Freiheitsgrades 1 zu D-ZE-11142-01-00

vom 31.03.2025

Art 1 Art 2 Norm/Regelwerk Titel (Norm/Regelwerk 2) Ausgabestand 

aktuell

Ausgabestand ZE Dez Abschni

tt

angewendete 

Ausgabestände

Bemerkung

BauPVO DIN EN DIN EN 10025-1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine 
technische Lieferbedingungen

2005-02 2004 21 11 2005-02 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 10088-4 Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech 
und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

2010-01 2009 21 11 2010-01 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 10088-5 Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, 
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus 
korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

2009-07 2009 21 11 2009-07 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1125 Schlösser und Beschläge - Panikverschlüsse mit horizontaler 
Betätigungsstange, Anforderungen und Prüfverfahr

2008-04 2008 22 11 2008-04 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1154 Schlösser und Baubeschläge - Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Anforderungen und Prüfverfahren

2003-04 
Berichtigung 2006

1996 + A1:2002 + 
AC:2006

22 11 2003-04 
Berichtigung 2006

Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1155 Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch betriebene 
Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren - Anforderungen und 
Prüfverfahren

2003-04
Berichtigung 2006-
06

1997 + A1:2002 + 
AC:2006

22 11 2003-04
Berichtigung 2006-
06

Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1158 Schlösser und Baubeschläge - Schließfolgeregler - Anforderungen und 
Prüfverfahren 

2003-04 
Berichtigung 2006-
06

1997 + A1:2002 + 
AC:2006

22 11 2003-04 
Berichtigung 2006-
06

Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1168 Betonfertigteile - Hohlplatten 2011-12 2005 + A3:2011 22 11 2011-12 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 12101-1 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 1: Bestimmungen für 

Rauchschürzen
2006-06 2005 + A1:2006 24 11 2006-06 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 12101-2 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 2: Bestimmungen für natürliche 
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte

2017-08 2003 24 11 2003 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 12101-7 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 7: Entrauchungskanalstücke 2011-08 2011 24 11 2011-08 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 12101-8 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen 2011-08 2011 24 11 2011-08 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 12209 Schlösser und Baubeschläge - Schlösser - Mechanisch betätigte 

Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren
2016-10 2003 + AC:2005 22 11 2003 + AC:2005 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 12794 Betonfertigteile - Gründungspfähle 2007-08 
Berichtigung 2009-
04

2005 + A1:2007 /  
AC:2008

22 11 2007-08 
Berichtigung 2009-
04

Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13055-1 Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für 
Beton, Mörtel und Einpressmörtel

2016-11 2002 + AC:2004 22 11 2002-08 
Berichtigung 2004-
12

Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13055-2 Leichte Gesteinskörnungen - Teil 2: Leichte Gesteinskörnungen für 
Asphalte und Oberflächenbehandlungen sowie für ungebundene und 
gebundene Verwendung

2016-11 2004 22 11 2004-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation

2015-04 2012 + A1:2015 23 11 2015-04 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

2017-02 2012 + A1:2015 23 11 2012 + A1:2015 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13164 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation

2015-04 2012 + A1:2015 23 11 2015-04 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13171 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus Holzfasern (WF) - Spezifikation

2015-04 2012 + A1:2015 23 11 2015-04 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13224 Betonfertigteile - Deckenplatten mit Stegen 2012-01 2011 22 11 2012-01 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 13225 Betonfertigteile - Stabförmige Bauteile 2013-06 2013 22 11 2013-06 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 1337-3 Lager im Bauwesen - Teil 3: Elastomerlager 2005-07 2005 23 11 2005-07 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 13454-1 Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Compositbinder und Calciumsulfat-

Werkmörtel für Estriche - Teil 1: Begriffe und Anforderungen
2005-01 2004 22 11 2005-01 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13693 Betonfertigteile - Besondere Fertigteile für Dächer 2009-10 2004 + A1:2009 22 11 2009-10 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 13707 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für 

Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften
2013-12 2004 + A2:2009 23 9, 11 2004 + A2:2009 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13747 Betonfertigteile - Deckenplatten mit Ortbetonergänzung 2010-08 2005 + A2:2010 22 11 2010-08 Angabe und Anwendung der hEN
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BauPVO DIN EN DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche- Estrichmörtel und 
Estrichmassen und Anforderungen (nicht für 
Gussasphaltestrichmassen)

2003-01 2002 22 11 2003-01 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13956 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften

2013-03 2012 23 9, 11 2013-03 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13967 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die 
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen 
und Eigenschaften

2017-08 2012 23 9, 11 2012 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 13969 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung 
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften

2007-03 2004 + A1:2006 23 9, 11 2007-03 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14064-1 Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle 
hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle (MW) - Teil 1: 
Spezifikation für Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

2019-04 2010 23 11 2010 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14303 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für 
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

2016-08 2009 + A1:2013 23 11 2009 + A1:2013 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14306 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für 
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Calciumsilikat (CS) - Spezifikation

2016-03 2009 + A1:2013 23 11 2009 + A1:2013 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14351-1 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: 
Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz 
und/oder Rauchdichtheit

2016-12 2006 + A2:2016 22 11 2016-12 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14351-2 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 2: 
Innentüren ohne Feuerschutz- und/oder Rauchdichtheitseigenschaften

2019-01 2018 22 11 2019-01 Angabe der hEN
nicht harmonisiert 

BauPVO DIN EN DIN EN 14471 Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren - 
Anforderungen und Prüfungen

2015-03 2013 + A1:2015 23 11 2015-03 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14843 Betonfertigteile - Treppen 2007-07 2007 22 11 2007-07 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 14844 Betonfertigteile - Hohlkastenelemente 2012-02 2006 + A2:2011 22 11 2012-02 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 14846 Baubeschläge - Schlösser - Elektromechanische Schlösser und 

Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren
2008-11 2008 22 11 2008-11 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14989-2 Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren für Metall-
Abgasanlagen und materialunabhängige Luftleitungen für 
raumluftunabhängige Anlagen - Teil 2: Abgas- und Luftleitungen für 
raumluftunabhängige Feuerstätten

2008-03 2007 21 11 2008-03 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 14991 Betonfertigteile - Gründungselemente 2007-07 2007 22 11 2007-07 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 14992 Betonfertigteile - Wandelemente 2012-09 2007 + A1:2012 22 11 2012-09 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 1504-2 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 

Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für 
Beton

2005-01 2004 22 11 2005-01 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1504-3 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch 
relevante Instandsetzung

2006-03 2005 22 11 2006-03 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1504-4 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 4: Kleber für Bauzwecke

2005-02 2004 22 11 2005-02 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1504-5 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 5: Injektion von Betonbauteilen

2013-06 2004 22 11 2004 Angabe und Anwendung der hEN
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BauPVO DIN EN DIN EN 1504-6 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 6: Verankerung von 
Bewehrungsstäben

2006-11 2006 22 11 2006-11 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1504-7 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 7: Korrosionsschutz der 
Bewehrung

2006-11 2006 22 11 2006-11 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 15048-1 Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen 
für den Metallbau - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2016-09 2007 21 11 2007 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 15050 Betonfertigteile - Fertigteile für Brücken 2012-06 2007 + A1:2012 22 11 2012-06 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 15258 Betonfertigteile - Stützwandelemente 2009-05 2008 22 11 2009-05 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 15650 Lüftung von Gebäuden - Brandschutzklappen 2010-09 2010 24 11 2010-09 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 15824 Festlegungen für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln 2017-09 2017 22 11 2017-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 16034 Türen, Tore und Fenster - Produktnorm, Leistungseigenschaften - 
Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

2014-12 2014 22 11 2014-12 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 179 Schlösser und Beschläge - Notausgangverschlüsse mit Drücker und 
Stoßplatte - Anforderungen und Prüfverfahren

2008-04 2008 22 11 2008-04 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1856-1 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: 
Bauteile für System-Abgasanlagen

2009-09 2009 21 11 2009-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1856-2 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: 
Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall

2009-09 2009 21 11 2009-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 1935 Baubeschläge - Tür und Fensterbänder, Anforderungen und 
Prüfverfahren

2002-05 2002 + AC:2003 22 11 2002-05 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 450-1 Flugasche für Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und 
Konformitätskriterien

2012-10 2012 22 11 2012-10 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 771-1 Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel 2015-11 2011 + A1:2015 22 11 2015-11 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 934-2 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 2: 

Betonzusatzmittel - Definitionen, Anforderungen, Konformität, 
Kennzeichnung und Beschriftung

2012-08 2009 + A1:2012 22 11 2012-08 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 934-3 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 3: Zusatzmittel 
für Mauermörtel - Definitionen, Anforderungen, Konformität, 
Kennzeichnung und Beschriftung

2012-09 2009 + A1:2012 22 11 2012-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 934-4 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 4: Zusatzmittel 
für Einpressmörtel für Spannglieder - Definitionen, Anforderungen, 
Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

2009-09 2009 22 11 2009-09 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 934-5 Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel - Teil 5: Zusatzmittel 
für Spritzbeton - Begriffe, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung 
und Beschriftung

2008-02 2007 22 11 2008-02 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO DIN EN DIN EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel 2017-02 2016 22 11 2017-02 Angabe und Anwendung der hEN
BauPVO DIN EN DIN EN 1090-1 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: 

Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile
2012-02 2009+A1:2011 21 11 2012-02 Angabe und Anwendung der hEN

BauPVO EAD EAD 020029-00-1102 Ein- und zweiflügelige Innentüren aus Stahlblech mit Feuer- und/oder 
Rauchschutzeigenschaften

2017-04 ohne Angabe 22 11 2017-04

BauPVO EAD EAD 020062-00-1102 Ein‐ und zweiflügelige Feuer‐ und/oder Rauchschutzabschlüsse aus 
speziellen Stahl‐ Rahmenprofilen

2019-03 ohne Angabe 22 11 2019-03

BauPVO EAD EAD 040010-00-1201 Dämmprodukte aus Blähperlit (EPB) 2018-02 ohne Angabe 23 11 2018-02
BauPVO EAD EAD 040011-00-1201 Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) mit werksmäßig aufgebrachten 

Schutzschichten
2017-12 ohne Angabe 23 11 2017-12

BauPVO EAD EAD 040012-00-1201 Wärmedämmplatte aus mineralischem Material 2018-02 ohne Angabe 23 11 2018-02
BauPVO EAD EAD 040083‐00‐0404 Außenseitige Wärmedämm‐Verbundsysteme (WDVS) mit Putzschicht 2019-01 ohne Angabe 22 11 2019-01

BauPVO EAD EAD 040138-01-1201 Lose Wärme‐ und/oder Schalldämmprodukte aus Pflanzenfasern 2018-05 ohne Angabe 23 11 2018-05
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BauPVO EAD EAD 040635-00-1201 Wärme- und/oder Schalldämmstoffe aus gebundener Polystyrol-
Schüttung

2017-10 ohne Angabe 23 11 2017-10

BauPVO EAD EAD 040635-01-1201 Wärme- und/oder Schalldämmstoffe aus gebundener Polystyrol-
Schüttung

2021-06 nicht enthalten 23 2021-06

BauPVO EAD EAD 040650-00-1201 Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten als lastabtragende 
Schicht und/oder Wärmedämmung außerhalb der Abdichtung

2017-12 ohne Angabe 23 11 2017-12

BauPVO EAD EAD 040729-00-1201 Wärmedämmung aus loser Mineralwolle 2017-09 ohne Angabe 23 11 2017-09
BauPVO EAD EAD 050001-00-0301 Lasttragende wärmeisolierende Elemente, die eine Trennung zwischen 

Balkonen und Innenfußböden bilden
2018-02 ohne Angabe 21 11 2018-02

BauPVO EAD EAD 160003-00-0301 Doppelkopfanker zur Erhöhung des Durchstanzwiderstandes von 
Flachdecken oder Fundamenten und Bodenplatten 

2018-05 ohne Angabe 21 11 2018-05

BauPVO EAD EAD 160004-00-0301 Spannverfahren zur Vorspannung von Tragwerken 2016-09 ohne Angabe 21 11 2016-09
BauPVO EAD EAD 160012-00-0301 Kopfbalken aus Betonstahl ohne Angabe 21 11
BauPVO EAD EAD 160012-01-0301 Kopfbalken aus Betonstahl 2021-04 ohne Angabe 21 11 2021-04
BauPVO EAD EAD 160027-00-0301 Besondere Füllmassen für Spannverfahren 2016-09 ohne Angabe 21 11 2016-09
BauPVO EAD EAD 160071-00-0102 Bausatz für Fels- und Bodenverankerungen mit Spannstahllitze 2021-05 ohne Angabe 21 11 2021-05
BauPVO EAD EAD 160129-00-0301 Muffen für mechanische Verbindungen von Betonstahlstäben 2020-01 ohne Angabe 21 11 2020-01
BauPVO EAD EAD 160208-00-0301 S-förmige Doppelkopf-Bewehrungselemente zur Erhöhung des 

Durchstanzwiderstandes von Fundamenten und Bodenplatten
2021-07 ohne Angabe 21 11 2021-07

BauPVO EAD EAD 200032-00-0602 Vorgefertigte Zugstabsysteme mit speziellen Endverbindungen 2016-05 ohne Angabe 21 11 2016-05
BauPVO EAD EAD 200059-00-0302 Stahlbauteile für Palettenregalsysteme 2018-01 ohne Angabe 21 11 2018-01
BauPVO EAD EAD 330008-03-0601 Ankerschienen 2018-05 ohne Angabe 22 11 2018-05
BauPVO EAD EAD 330012-01-0601 Einbetonierter Anker mit Innengewindehülse 2019-07 ohne Angabe 22 11 2019-07
BauPVO EAD EAD 330075-01-0601 Anschlageinrichtung für Aufzüge 2018-10 ohne Angabe 21 11 2018-10
BauPVO EAD EAD 330083-03-0601 Setzbolzen für Verankerungen von redundanten, nicht-tragenden 

Systemen in Beton
2019-09 ohne Angabe 22 11 2019-09

BauPVO EAD EAD 330196-01-0604 Kunststoffdübel aus neuem oder recyceltem Material zur Befestigung 
von außernseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

2017-07 ohne Angabe 22 11 2017-07

BauPVO EAD EAD 330232-01-0601 Mechanische Dübel für Verankerungen in Beton 2019-12 ohne Angabe 22 11 2019-12
BauPVO EAD EAD 330284-00-0604 Kunststoffdübel für redundante nichttragende Systeme in Beton und 

Mauerwerk
2018-06 ohne Angabe 22 11 2018-06

BauPVO EAD EAD 330499-01-0601 Verbunddübel für Verankerungen in Beton 2018-12 ohne Angabe 22 11 2018-12
BauPVO EAD EAD 330667-00-0602 Warmgewalzte Montageschienen 2016-07 ohne Angabe 22 11 2016-07
BauPVO EAD EAD 330747-00-0601 Dübel zur Verwendung im Beton für reduntante nichttragende Systeme 2018-05 ohne Angabe 22 11 2018-05

BauPVO EAD EAD 330924-01-0601  Einbetonierte Ankerbolzen 2022-02 ohne Angabe 21 11 2022-02
BauPVO EAD EAD 331072-00-0601 Verankerungen zur Befestigung von Absturzsicherungssystemen in 

Betonuntergründen
2017-10 ohne Angabe 21 11 2017-10

BauPVO EAD EAD 340556-00-0506 Einschubtreppen 2021-07 ohne Angabe 24 11 2021-07
BauPVO EAD EAD 350003-01-1109 Bausatz für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle aus werkseitig 

hergestellten Formstücken (hergestellt aus
Stahlblech mit intumeszierender Beschichtung oder Bekleidung) und 
Zubehörteilen

2018-07 ohne Angabe 24 2018-07

BauPVO EAD EAD 350141-00-1106 Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und 
Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall

2017-09 ohne Angabe 24 11 2017-09

BauPVO EAD EAD 350454-00-1104 Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von Fugen und 
Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall - Abschottungen

2017-09 ohne Angabe 24 11 2017-09

BauPVO ETAG ETAG 004 Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für Außenseitige 
Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht

ersetzt durch EAD 2013 22 11 2013 Ersetzt durch EAD 040083‐
00‐0404

freiwillig DIN DIN 7865-1 Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: 
Formen und Maße

2022-08 2022-08 23 9 2022-08

freiwillig DIN DIN 7865-2 Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2: 
Werkstoffanforderungen und Prüfung

2022-08 2022-08 23 9 2022-08
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Ausgabestand ZE Dez Abschni

tt
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Ausgabestände

Bemerkung

freiwillig DIN DIN 7865-4 Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton – Teil 4: 
Auswechselbare Klemm-Fugenbänder

2019-12 2019-12 23 9 2019-12

freiwillig DIN DIN 7865-5 Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 5: 
Konformitätsbewertung

2022-08 2022-08 23 9 2022-08

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN CEN/TR 16626/ 
DIN SPEC 19629

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Leitfaden 
für Verfahren zur freiwilligen Fremdüberwachung

2014-04 2014-04 22 3 2014-04

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN EN 295-1 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 1: 
Anforderungen an Rohre, Formstücke und Verbindungen

2013-05 2013-05 22 3 2013-05

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN EN 295-4 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -känale - Teil 4: 
Anforderungen an Übergangs- und Anschlussbauteile und flexible 
Kupplungen

2013-05 2013-05 22 3 2013-05

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN EN 295-5 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -känale - Teil 5: 
Anforderungen an gelochte Rohre und Formstücke

2013-05 2013-05 22 3 2013-05

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN EN 295-6 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -känale - Teil 6: 
Anforderungen an Bauteile für Einsteig- und Inspektionsschächte

2013-05 2013-05 22 3 2013-05

freiwillig DIN CEN/TR  
DIN SPEC

DIN EN 295-7 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 7: 
Anforderungen an Rohre und Verbindungen für Rohrvortrieb

2013-05 2013-05 22 3 2013-05

freiwillig DIN EN DIN EN 1123-1 Rohre und Formstücke aus längsnahtgeschweißtem, feuerverzinktem 
Stahlrohr mit Steckmuffe für Abwasserleitungen - Teil 1: 
Anforderungen, Prüfungen, Güteüberwachung

2004-12 2004-12 23 8 2004-12

freiwillig DIN EN DIN EN 12842 Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE-Rohrleitungssysteme - 
Anforderungen und Prüfverfahren

2012-11 2012-11 22 5 2012-11

freiwillig DIN EN DIN EN 13637 Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch gesteuerte 
Notausgangsanlagen für Türen in Rettungswegen - Anforderungen und 
Prüfverfahren

2015-12 2015-12 22 1 2015-12

freiwillig DIN EN DIN EN 14680 Klebstoffe für drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme - 
Festlegungen

2015-12 2015-12 23 8 2015-12

freiwillig DIN EN DIN EN 545 Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre 
Verbindungen für Wasserleitungen - Anforderungen und Prüfverfahren

2011-09 2011-09 22 5 2011-09

freiwillig DIN EN DIN EN 598 Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre 
Verbindungen für die Abwasser-Entsorgung - Anforderungen und 
Prüfverfahren

2009-10 2009-10 22 5 2009-10

freiwillig DIN EN DIN EN 681-1 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-
Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung - Teil 1: Vulkanisierter Gummi

2021-06 2006-11 23 8 2021-06

freiwillig DIN EN DIN EN 681-2 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-
Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung - Teil 2: Thermoplastische Elastomere

 2006-11  2006-11 23 8  2006-11

freiwillig DIN EN DIN EN 681-3 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-
Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung - Teil 3: Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk

2006-11 2006-11 23 8 2006-11

freiwillig DIN EN DIN EN 681-4 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-
Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und 
Entwässerung - Teil 4: Dichtelemente aus gegossenem Polyurethan

2006-11 2006-11 23 8 2006-11

freiwillig DIN EN DIN EN 682 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Dichtungen in 
Versorgungsleitungen und Bauteilen für Gas und flüssige 
Kohlenwasserstoffe

2006-10 2006-10 23 8 2006-10

freiwillig DIN EN DIN EN 877 Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und 
Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden - Anforderungen, 
Prüfverfahren und Qualitätssicherung - Abschnitt 5: Prüfverfahren

2022-10 2022-10 22 5 2022-10

freiwillig DIN EN DIN EN 969 Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gußeisen und ihre 
Verbindungen für Gasleitungen - Anforderungen und Prüfverfahren

2009-07 2009-07 22 5 2009-07

freiwillig DIN EN E DIN EN 15685 Schlösser und Beschläge - Mehrfachverriegelungen und deren 
Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren

Entwurf 2019-10 Entwurf 2019-10 22 1 Entwurf 2019-10
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tt
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freiwillig ZP FIW FIW München Zertifizierungsprogramm für Dämmplatten aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) als Wärmedämmung außerhalb der Abdichtung

2022-12 2022-12 23 10 2022-12

freiwillig ZP KEYMARK KEYMARK European insulation KEYMARK Scheme of Thermal Insulation Products 2025-11 2019-09 23 10 2025-11

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 21-01 Zertifizierung von Metall-Abggasanlagen und Schornstenbauelementen 
aus Metall in Anlehnung an DIN EN 1856-1, DIN EN 1856-2, DIN EN 

2022-09 2022-09 21 7 2022-09 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 21-02 Zertifizierungsprogramm Vorgefertigte Bewehrungen 2016-10 2016-10 21 6 2016-10 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 
Akkreditierung Anwendung des 

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 21-03 Zertifizierungsprogramm Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten 
Stählen in Anlehnung an EN 10249-1 und EN 10249-2

2016-11 2016-11 21 4 2016-11 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 
Akkreditierung Anwendung des 
akkreditierten Ausgabestandes 

freiwillig ZP MPA NRW DIN 18257 Baubeschläge - Schutzbeschläge - Begriffe, Maße, Anforderungen, 
Prüfungen und Kennzeichnung

2022-02 2015-06 22 1 2022-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 22-01

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 1906 Schlösser und Baubeschläge - Türdrücker und Türknaufe - 
Anforderungen und Prüfverfahren

2012-12 2012-12 22 1 2012-12 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 22-01

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-01 MPAZert für Tür- und Schutzbeschläge in Anlehnung an EN 1906 und 
DIN 18257

2019-08 2019-08 22 1 2019-08 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-02 Zertifizierungsprogramm Beton- und Stahlbetonrohre gemäß DIN V 2017-10 2017-10 22 3 2017-10 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-04 Zertifizierungsprogramm „MPAZert für Standflügelschlösser“ zur 

Verwendung in 2-flügeligen Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren
2019-11 2019-11 22 1 2019-11 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 

für Zertifizierung im Rahmen der 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-07 Zertifizierungsprogramm „MPAZert für die Dauerfunktionstüchtigkeit von 

Zubehörteilen“ zur Verwendung an Feuerschutz- und/oder 
2020-06 2020-06 22 1 2020-06 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 

für Zertifizierung im Rahmen der 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-08 Zertifizierungsprogramm „MPAZert für Mechatronische Türbeschläge“ in 

Anlehnung an EN 16867
2021-07 2021-07 22 1 2021-07 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 

für Zertifizierung im Rahmen der 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-09 Zertifizierungsprogramm „MPAZert für einbruchhemmende Türen, 2021-11 2021-11 22 2 2021-11 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 22-10 Zertifizierungsprogramm „MPAZert für einbruchhemmende Tore“ – 

Anforderungen und Klassifizierung der einbruchhemmenden 
2021-11 2021-11 22 2 2021-11 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 

für Zertifizierung im Rahmen der 
freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 23-02 Plattenförmige Wärmedämmstoffe für Gebäude 2020-02 2020-02 23 10 2020-02 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 

für Zertifizierung im Rahmen der 
freiwillig ZP MPA NRW DIN 18541-1 Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von 

Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe, Formen, Maße, Kennzeichnung
2021-01 2021-01 23 9 2021-01 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN 18541-2 Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von 

Fugen in Beton - Teil 2: Anforderungen an die Werkstoffe, Prüfung und 
2021-01 2021-01 23 9 2021-01 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN 18541-3 Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von 

Fugen in Beton - Teil 3: Werkseigene Produktionskontrolle
2021-07 2021-07 23 9 2021-07 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN 52129 Nackte Bitumenbahnen - Begriff, Bezeichnung, Anforderungen 2014-11 2014-11 23 9 2014-11 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13707 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für 

Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften
2013-12 2013-12 23 9 2013-12 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13859-1 Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- 

und Unterspannbahnen - Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für 
2014-07 2014-07 23 9 2014-07 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13859-2 Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- 

und Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für 
2014-07 2014-07 23 9 2014-07 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13956 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für 

Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften
2013-03 2013-03 23 9 2013-03 Anwendung im Rahmen von 

MPA NRW ZP 23-03
freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13967 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die 

Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen 
und Eigenschaften

2017-08 2017-08 23 9 2017-08 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13969 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung 
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften

2007-03 2007-03 23 9 2007-03 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13970 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen - Definitionen und 
Eigenschaften

2007-02 2007-02 23 9 2007-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03
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freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 13984 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen - 
Definitionen und Eigenschaften

2013-05 2013-05 23 9 2013-05 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 14909 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Mauersperrbahnen - 
Definitionen und Eigenschaften

2012-07 2012-07 23 9 2012-07 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 14967 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Mauersperrbahnen - Definitionen und 
Eigenschaften

2006-08 2006-08 23 9 2006-08 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW DIN EN 15814 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur 
Bauwerksabdichtung - Begriffe und Anforderungen

2015-03 2015-03 23 9 2015-03 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-03

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 23-03 Zertifizierungsprogramm Dach- und Bauwerksabdichtungen 2022-10 2022-10 23 9 2022-10 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 
Akkreditierung Anwendung des 
akkreditierten Ausgabestandes 

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-1 Teil 1: Allgemeine Bestimmungen ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-2 Teil 2: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von polymermodifizierten 
Bitumenemulsionen und -lösungen

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-3 Teil 3: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von glasfaserverstärkten elastischen 
ungesättigten Polyesterharzen

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-4 Teil 4: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von flexiblem ungesättigtem Polyester

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-5 Teil 5: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von heiß aufgetragenem polymer-
modifiziertem Bitumen

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-6 Teil 6: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf Polyurethan-Basis

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-7 Teil 7: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von Bitumenemulsionen und -lösungen

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW ETAG 005-8 Teil 8: Besondere Bestimmungen für flüssig aufzubringende 
Dachabdichtungen auf der Basis von wasserlöslichen Polymeren

ersetzt durch EAD keine Angabe 23 9 2005-02 Anwendung im Rahmen von 
MPA NRW ZP 23-07

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 23-07 Dach- und Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen nach ETA 
oder abP

2017-08 2017-08 23 9 2017-08 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 
Akkreditierung Anwendung des 
akkreditierten Ausgabestandes 

freiwillig ZP MPA NRW MPA NRW ZP 23-09 Lose Wärmedämmstoffe für Gebäude 2019-12 2019-12 23 10 2019-12 MPA NRW Zertifizierungsverfahren - 
für Zertifizierung im Rahmen der 
Akkreditierung Anwendung des 
akkreditierten Ausgabestandes 
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